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Tabelle 1 Beurteilung der Betonaggressivität des Bodens. 

Bestandteil 

Prüfergebnis Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1 

BP1 - MP 2018-06-14 
XA1 

schwach 
angreifend 

XA2 

mäßig 
angreifend 

XA3 

stark 
angreifend 

Sulfat (SO4
2-) 470 mg/kg 

2.000 bis 
3.000 mg/kg 

3.000 bis 
12.000 mg/kg 

12.000 bis 
14.000 mg/kg 

Säuregrad n. 
Baumann-Gully 

< 5 ml/kg > 200 ml/kg in der Praxis nicht vorkommend 

Sulfid (S2-) 21 mg/kg -  1) - - 

Chlorid (Cl-) < 100 mg/kg - - - 

 
1) Bei Sulfidgehalten > 100 mg S2-/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erfor-

derlich. 


