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Boden- 

probe 

B0-Werte (Freie 

Korrosion ohne 

ausgedehnte 

Konzentrations- 

elemente) 

B1-Werte (Freie 

Korrosion mit 

ausgedehnten 

Konzentrations-

elementen) 

Bodenklassen / 

Korrosions- 

belastung 

aufgrund der 

 B0-Werte 

 

Korrosionswahrscheinlichkeit 

aufgrund der B1-Werte 

Mulden- und 

Loch-

korrosion 

Flächen-

korrosion 

MP 1 -2 -14 Ib: niedrig hoch mittel 

MP 2 -6 -12 II: mittel hoch mittel 

MP 3 -6 -12 II: mittel hoch mittel 

MP 4 -3 -3 Ib: niedrig gering sehr gering 

MP 5 -2 -2 Ib: niedrig gering sehr gering 

MP 6 -4 -4 Ib: niedrig gering sehr gering 

MP 7 -5 -5 II: mittel mittel gering 

MP 8 -5 -5 II: mittel mittel gering 

B0 = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 

B1 = B0 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 

 

 


