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Probe 

Nr. 
chemischer Angriffsgrad 

Einstufungsrelevante 

Parameter 

MP 1 mäßig betonangreifend Sulfat (F) 

MP 2 mäßig betonangreifend Sulfat (F) 

MP 3 stark betonangreifend Sulfat (F) 

MP 4 nicht betonangreifend - 

MP 5 nicht betonangreifend - 

MP 6 nicht betonangreifend - 

MP 7 sehr stark betonangreifend Sulfat (F) 

MP 8 sehr stark betonangreifend Sulfat (F) 

GWP 17 nicht betonangreifend - 

GWP 18 nicht betonangreifend - 

 (F) = im Feststoff / (E) = im Eluat 


